
Расход масляной краски на 1м2
Как узнать расход
Расход масляной краски на 1м2 может изменяться после ее высыхания. Показательурывистости, а также сухого остатка для масляной краски есть в строительном справочнике,но чаще всего эта информация указана в инструкции или на этикетке. Иногда производительможет указать то, какое количество метров квадратных можно покрыть 1 кг материала.Некоторые компании указывают, какую площадь можно окрасить при помощи литра этогоЛКМ.

Расход масляной краски на 1м2, просчитанный в граммах – самый удобный показатель, таккак чаще всего информацию о площади поверхности мы знаем заранее. Площадь нужнопросчитывать, учитывая все неровности, уровень степени впитывания, то, сколько слоевнужно нанести.Приблизительные просчеты
Если говорить о среднем расходе материала, он может быть от 110 до 130 грамм (на м2).Нужно учесть, что он указан с учетом того момента, что ЛКМ будет нанесен только в одинслой.
https://youtu.be/0l6Cj4GcDfU
Как говорилось выше, расход краски зависит от ее цвета, поэтому давайте рассмотрим,сколько материала потребуется для окрашивания поверхности ЛКМ разных оттенков.

 покрытие белого цвета окрашивает от 7 до 10 м2
 черная краска способна окрасить до 20 м2
 зеленая окрашивает от 11 до 14 м2
 коричневая – от 13 до 16 м2
 синяя – 12 до 17 м2
 расход красной и желтой — от 5 до 10 м2.

Эти данные указаны для одного литра краски, которая уже разведена. Ее можно разводитьдвумя составами, подойдет уайт-спирит или сольвент. Если у вас есть растворители,используйте их, смешивать нужно в равных пропорциях.
Если вы собираетесь окрасить поверхность, учтите, что наносить покрытие нужно не менеечем в два слоя, каждый из них должен сохнуть приблизительно сутки.

https://youtu.be/0l6Cj4GcDfU

